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TROUVAILLE DE VITRAGES DANS LE MONASTÈRE
COPTE DE BAOUIT (VIIe – Xe SIÈCLES)

Dominique Bénazeth 

Le monastère copte de Baouit, fondé à la

fin du IVe siècle par saint Apollô, fut aban-

donné après plusieurs siècles de dévelop-

pement et de rayonnement dans la région

de Moyenne Egypte et jusqu’à Saqqara

(proche de l’actuelle ville du Caire). Ses

ruines couvrent 40 ha et se présentent

comme une vaste colline ensablée.

Identifié en 1900, le site fut fouillé par

l’Institut français d’archéologie orientale

du Caire entre 1901 et 1913. Depuis

2003, de nouvelles re c h e rches y sont

menées conjointement par l’Institut français

et le musée du Louvre.

Les archéologues qui conduisaient les pre-

mières campagnes ont mentionné à plu-

sieurs reprises la découverte de vitrages

dans les pièces d’habitation ou les oratoire s

des moines. C’étaient des constructions en

briques crues, faites de terre mêlée de

paille et séchée au soleil, traditionnelles en

Egypte. Les parois étaient parfois re c o u v e rt e s

de plâtre et les plus soignées étaient peintes.

Le monastère de Baouit constitue une sourc e

essentielle pour notre connaissance de la

p e i n t u re murale copte des VIe- V I I Ie s i è c l e s .

Les fenêtres qui éclairaient ces espaces

ont souvent été re-trouvées, plus ou moins

bien conservées, généralement perc é e s

dans le mur méridional des pièces. Elles le

traversaient en s’évasant vers l’intérieur ;

l’appui était part i c u l i è rement incliné afin de

d i ff u s e r au mieux le rayon lumineux (136). 

Les ouvertures étaient

à l’origine vitrées. La

p l u p a rt des fenêtre s

remises au jour avaient

p e rdu leur vitrage.

Cependant, Jean Clédat

signale la présence de

quelques verres de

c o u l e u r. Il décrit et

dessine deux petites

f e n ê t res percées au

coin d’une porte de

communication entre

deux salles voûtées. Le

mur adjacent était lui

aussi doté de deux

f e n ê t res du même

g e n re donnant dans

une autre pièce. La

disposition de ces

o u v e rt u res implique,

curieusement, qu’elles

ne recevaient pas directement la lumière

s o l a i re. De simples châssis de plâtre étaient

scellés dans les baies et percés d’un grand

t rou central autour duquel rayonnaient

d’autres ronds plus petits. L’ a rc h é o l o g u e

parle ensuite des verres de diff é rentes cou-

leurs qui y étaient encastrés (blanc, vert

c l a i r, bleu foncé et violet) : « quelquefois

ronds, mais le plus souvent, ce ne sont que

des fragments brisés que l’on a ajusté dans

chacun des trous sans se soucier de les

a rrondir ou de les régulariser. Ils paraissent,

dans bien des cas, avoir servi à un autre

usage. Quelquefois même on dirait des ro n-

delles de verre à pied. »

F e n ê t re du mur sud de la 

chapelle LIV photographiée

par Jean Clédat pendant 

la fouille, en 1905. La lumière

pénétrait alors par une brèche

mais l’emplacement de la cive

est bien visible : le trou ro n d

qu’elle avait occupé dans le

châssis de plâtre était encore

rempli de terre arc h é o l o g i q u e .

Les embrasures évasées

étaient enduites de plâtre 

et peintes. Avec l’aimable 

autorisation de l’EPHE, centre

Gabriel Millet (cliché C 2275).
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Dans un sondage prati-

qué à l’occasion de la

reprise des fouilles, en

2003, des morc e a u x

a p p a rtenant à plusieurs

v i t res ont été trouvées de

p a rt et d’autre d’un mur

séparant une re s s e rre

d’une cuisine (ou une

cour pourvue de fours).

Leurs bords arrondis per-

mettent d’estimer les

d i a m è t res à 22, 25, 26

et 27 cm. La couleur est

v e rd â t re, tirant dans un

cas sur le bleu.

Le chevet d’une petite

église, dite « église sud »,

était éclairé par un œil-de-

bœuf au milieu de la niche

tenant lieu d’abside.

D’environ 50 cm de diamètre, il était placé

à plus de 3 m du sol. La moitié inférieure

conservée contenait sans doute une vitre,

pour autant qu’on puisse en juger d’après

une photographie d’ensemble prise en

1902. La baie semble maçonnée de blocs

en calcaire taillés en courbe et la vitre est

placée à l’aplomb de la face interne du

mur. Une autre photographie (137) montre

la face externe (la vitre a été retirée) : le

cadre de pierre semble plus mince, une

feuillure étant creusée dans l’épaisseur des

blocs ; on y aperçoit une substance grise,

terre accumulée ou plâtre ?

L’église « nord » voisine avait, elle aussi, une

f e n ê t re dans sa niche orientale (138). Elle

était re c t a n g u l a i re, tout au moins dans sa

p a rtie basse, seule re t rouvée en 1902. Cette

o u v e rt u re était remplie de plâtre avec deux

grands vides circ u l a i res encadrés par de

plus petits. Les archéologues qui ont re p r i s

en 2003 la fouille de cette église ont re t ro u v é

dans les déblais le coin droit de la c l a u s t r a

(épaisseur 17 cm). Ils ont pu constater que

les vitres étaient logées au plus près de la

s u rface tournée vers l’intérieur de l’église.

Ils ont mis au jour plusieurs dizaines de

fragments de plâtre appartenant pro b a b l e-

ment à plusieurs fenêtres (139). Ils n’ont

pas toujours la même épaisseur (de 1,2 à

4,5 cm) et sont beaucoup plus minces que

le fragment cité plus haut. L’une des faces est

plus lisse que l’autre. Certains exemplaire s ,

p a rmi les plus minces, présentent sur cette

face lissée des lignes rouges sécantes, ou

e n c e rclant un hublot, vestiges d’un décor ou

re p è res de construction. Il arrive que la face

soit re c o u v e rte par une couche de plâtre

r é g u l i è re, peinte (ou salie ?) uniform é m e n t

en gris. Ce pourrait être l’indice d’une réfec-

tion ; ou encore du mode de travail des

vitriers : disposition des cives sur la couche

aux traits rouges puis ajout d’une seconde

couche emprisonnant le re b o rd des vitres ?

De rares morceaux montrent des ouvert u re s

anguleuses, sans empreintes de vitres ; elles

en étaient sans doute dépourvues, jouant un

rôle d’aération. Les plus nombreux présentent

des ouvert u res rondes portant l’empre i n t e

du bord des vitres. Certains contiennent

d’ailleurs encore un fragment de verre (140).

Une cive intacte (141) et de nombre u x é c l a t s

de verres où adhère du plâtre, donnent un

r é p e rt o i re assez varié de formes et de couleurs

( 1 4 2 ) .

Niche axiale dans le mur o

de l’église nord, photographiée en 

par Jean Clédat : une fenêtre 

o u v e rte, remplie par un châssis de 

p e rcé de trous de diff é rents diam

ayant contenu jadis des cives (com

m o n t re un fragment re t rouvé en 2

La maçonnerie de briques 

à l’arr i è re résulte pro b a b l

d’un remaniement du chevet qui o

la fenêtre à une époque indéterm

t de l’église sud ; 

de l’œil-de-bœuf 

 enlèvement 

v i t re ) .
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Les diamètres calculés à partir de bords

retrouvés varient entre 6 et 29 cm (tandis

que les hublots de plâtre re t ro u v é s

oscillent entre 5 et 10 cm). La plupart des

b o rds sont arrondis mais quelques exemples

de bords repliés semblent correspondre aux

vitres les plus grandes. La partie centrale

est tantôt bombée (une face concave, l’autre

convexe), tantôt biconvexe, avec une épais-

seur de 4 à 6 mm (143).

Aux couleurs mentionnées plus haut par

J. Clédat, nous pouvons ajouter plusieurs

nuances de bleu-vert et bleu turquoise

ainsi qu’un jaune miel. Deux petits fragments

de verre plat, mais sans bord conservés

p o rtent un dessin, tracé avec une substance

noire, fragile, qui s’efface sous le doigt

(144). Ils posent la question de l’existence

des vitraux peints vers la fin du premier

millénaire.

Il serait intéressant de pouvoir dater avec

précision les vitrages du monastère de

Baouit. La documentation des fouilles

anciennes ne le permet pas. La reprise des

travaux sur l’église nord concerne, entre

autres, la chronologie du monument. À ce

stade de l’étude, nous estimons sa période

de construction et d’utilisation entre la fin

du VIIe siècle et le Xe siècle. Son plan ne

peut être antérieur car il possède un

choeur (khurus) ; les peintures murales

accusent un style attribué aux VIIe et VIIIe

siècles, mais celles des colonnes, d’une

autre main, pourraient être plus récentes.

L’église a sans doute servi pendant plu-

sieurs générations et a pu être transformée,

comme en témoigne la fenêtre murée

(138). Des fragments de papyrus datables

des IXe-Xe siècles, comme la céramique gla-

çurée, marqueraient l’époque d’abandon.

Fragment d

e n c o re inclus

le plâtre d’une cla

t rouvé dans 

de l’église nord en 

Cive complète 

avec restes de plâtre 

sur son pourt o u r, 

t rouvée dans la nef de 

l’église nord en 2004. 

D i a m è t re 6 cm. 
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Une des séries de fragments de cl

re t rouvées depuis 2003 dans l’église

Les ouvert u res de taille variée mo

la plupart du temps l’empreinte de

Une face polie présente parfois des marques ro

elle peut être re c o u v e rte d’une seconde couche de 
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Mossakowska-Gauber ; encrages de Fl. Babled

EGN.0001.74 = bord arrondi ; diamètre restitué 8 cm 

EGN.0001.108 = bord replié ; diamètre restitué 29,2 cm

EGN.0001.162 = centre présentant une face concave et une face convexe

EGN.00001.140 = centre présentant deux faces convexes

Fragments d’une cive trouvée dans le choeur

de l’église nord en 2003. Diamètre 8 cm.

Fragment de verre plat avec dessin noir, 

t rouvé dans la nef de l’église nord en 2004

(6,3 x 4,3 cm  ; épaisseur 1,5 mm).
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